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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на йодидный гафний, 
применяемый для технических и исследовательских целей.

1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Йодидный гафний выпускают двух марок: ГФИ1 и ГФИ2 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта с химичес
ким составом, указанным в табл. 1.

1.2. Йодидный гафний выпускают в виде прутков.
1.3. На поверхности прутков не должно быть йода и йодистых 

соединений.

Издание официальное 
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Иодидный гафний принимают партиями. Партия должна 
состоять из прутков одной марки, полученных за один технологи
ческий цикл и оформленных одним документом о качестве.

Масса партии — не более 10 кг.
2.2. Для контроля химического состава гафния от каждого 

прутка партии отбирают пробу. Масса общей пробы должна быть 
не менее 20 г.

2.3. Качество поверхности контролируют на каждом прутке.
2.4. При получении неудовлетворительных результатов испы

таний партия бракуется.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор разовых проб производят высверливанием стружки 
сверлом диаметром 3,5—4,5 мм на глубину, превышающую радиус 
прутка на 1—2 мм. Сверление производят при скорости, не вызы
вающей окисления (цветов побежалости). Стружку отбирают из 
трех точек: от концов прутка на расстоянии 10—15 см и из сере
дины прутка. Стружку обрабатывают магнитом, тщательно пере
мешивают и делят на равные части. Одну пробу направляют в ла
бораторию для проведения анализа, другую хранят в отделе тех
нического контроля в течение шести месяцев.

Пробы помещают в стеклянные банки с плотно закрывающи
мися крышками или в двойные пакеты из полиэтиленовой пленки 
по ГОСТ 10354—73, каждый из которых тщательно завязывают. 
На банки наклеивают или вкладывают между слоями полиэтиле
новых пакетов этикетку с указанием:

наименования продукции и ее марки;
номера партии;
даты отбора пробы;
штампа отдела технического контроля.
3.2. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  с у м м ы  г а ф н и я  и  

ц и р к о н и я
Массовую долю суммы гафния и циркония определяют условно 

по разности между 100% и суммой примесей (без молибдена).
3.3. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  у г л е р о д а
Содержание углерода определяют газообъемным методом по

ГОСТ 9853.3—72. При этом в качестве плавня используют дву
окись кремния по ГОСТ 9428—73 марки ч. д. а. при соотношении 
массы навески к массе плавня 1 : 1 ;  температура сжигания анали
зируемой пробы гафния 1100—1200°С.

3.4. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  а л ю м и н и я ,  ж е л е 
з а ,  к р е м н и я ,  м а г н и я ,  м а р г а н ц а ,  н и к е л я ,  т и т а н а  
и  х р о м а  с п е к т р а л ь н ы м  м е т о д о м
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Спектральному методу предшествует перевод анализируемой 
пробы в двуокись гафния.

Метод основан на измерении почернений аналитических линий 
элементов примесей в дуговых спектрах, полученных при испаре
нии навески двуокиси гафния в смеси с хлористым серебром и по
рошком серы из отверстия угольного электрода (анода) в пламени 
дуги постоянного тока. По общей спектрограмме одновременно 
определяют содержание всех примесей по заранее построенным 
градуировочным графикам в координатах: разность почернений 
аналитических линий и близлежащего фона AS — логарифм кон
центраций определяемого элемента lgС в процентах.

3.4.1. Аппаратура, материалы и реактивы
Спектрограф дифракционный ДФС-13 с решеткой 600 или 

1200 штр/мм с трехлинзовой системой освещения.
Источник постоянного тока, обеспечивающий напряжение не 

менее 200 В и нагрузку не менее 20 А.
Микрофотометр типа МФ-2.
Спектропроектор ПС-18.
Печь муфельная с терморегулятором от 300 до 1200°С.
Весы аналитические.
Весы торсионные типа ВТ-500.
Ступки с пестиками агатовые и из органического стекла.
Бюкс из органического стекла.
Приспособления из органического стекла (штативы для элект

родов, шпатели, «набивалки»).
Чашки и тигли платиновые.
Угли графитированные для спектрального анализа ОСЧ 7—3, 

диаметром 6 мм. Катод, заточенный на конус. Диаметр кратера 
анода 3,8 мм, глубина 6 мм.

Пластинки фотографические спектральные СП1 и СП2.
Серебро хлористое, х. ч.
Сера элементарная, ос. ч.
Титан йодидный.
Кремния двуокись по ГОСТ 9428—73, ч. д. а.
Железа окись по ГОСТ 4173—66, ч. д. а.
Алюминия окись безводная для спектрального анализа, х. ч.
Магния окись по ГОСТ 4526—75, ч. д. а.
Хрома окись.
Марганца двуокись по ГОСТ 4470—70.
Никеля окись черная по ГОСТ 4331—73, ч.
Гафния хлорокись, ос. ч.
Гафния двуокись, ос. ч.
Натрий сернистокислый (сульфит натрия) кристаллический по 

ГОСТ 429—76.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—67.
Кислота серная по ГОСТ 14262—69, ос. ч.
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Кислота уксусная по ГОСТ 61—75.
Кислота фтористоводородная, ос. ч.
Кислота азотная по ГОСТ 11125-—73, ос. ч.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 

18300—72.
Проявитель по ГОСТ 10691.1—73.
Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 

4215—66, ч. д. а.
Фиксаж; готовят следующим образом: 400 г серноватистокисло

го натрия растворяют в 400 мл воды (раствор А). В 300 мл воды 
растворяют 200 г кристаллического сульфита натрия и к получен
ному раствору постепенно приливают при перемешивании 7 мл 
уксусной кислоты (раствор Е). Спустя 10—15 мин раствор Б вли
вают в раствор А и водой доводят объем жидкости до 1 л.

3.4.2. Подготовка к анализу
3.4.2.1. Приготовление буферной смеси
7 г хлористого серебра и 3,5 г серы перемешивают в плексиглас 

совой ступке в течение 1 ч.
3.4.2.2. Приготовление градуировочных образцов
Для приготовления набора градуировочных образцов предва

рительно готовят два основных образца А и Б, механическим сме
шиванием и последовательным разбавлением которых двуокисью 
гафния (основой) получают набор рабочих градуировочных образ
цов. Смешивание проводят в бюксе. Основной образец А состоит 
из окислов соответствующих элементов и содержит (в расчете на 
металлы) по 8% железа, кремния, никеля, алюминия и магния, 
4% хрома, 0,8% марганца и 55,2% гафния. Его готовят тщатель
ным растиранием окислов и перемешиванием в агатовой ступке 
при добавлении очищенного перегонкой этилового спирта. При об
щей массе смеси 3—5 г продолжительность перемешивания состав
ляет 2—3 ч. После этого смесь высушивают, переносят в платино
вую чашку и прокаливают в муфельной печи при 1100—1200°С 
в течение 1 ч. После охлаждения снова растирают в агатовой 
ступке.

Основной образец Б, состоящий из двуокисей титана и гафния 
соответственно 2,7 и 97,3% (в расчете на металлы), готовят из 
растворов в платиновой чашке в два приема. Вначале навеску 
йодного титана в виде стружки растворяют во фтористоводород
ной кислоте с добавлением небольшого количества азотной кисло
ты, после чего добавляют серную кислоту и выпаривают до появ
ления паров серной кислоты. После этого раствор охлаждают и 
добавляют рассчитанное количество раствора хлорокиси гафния 
в минимальном объеме воды. Общий раствор медленно выпарива
ют досуха. Содержимое чашки тщательно отделяют от стенок 
в центр чашки и прокаливают до постоянной массы в муфеле, по-
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степенно повышая температуру от 300 до 1200°С. После охлажде
ния полученную смесь переносят в агатовую ступку, измельчают 
и перемешивают. Отдельные порции основных образцов А и Б, взя
тые в соотношении 1 : 3, смешивают в агатовой ступке таким же 
способом, как при подготовке основного образца А, В полученном 
таким образом образце № 1 содержится по 2% железа, кремния, 
никеля, алюминия, магния и титана, 1% хрома и 0,2% марганца, 
остальное — гафний. Порцию образца № 1 помещают в ступку из 
органического стекла и перемешивают, постепенно добавляя трех
кратное количество двуокиси гафния и получая таким образом 
образец № 2 с массовой долей марганца 0,05%, хрома 0,25% и 
остальных примесей по 0,5%. Последовательным разбавлением ис
ходной двуокисью гафния образца № 2 в 2—2,5 раза получают 
набор градуировочных образцов, указанных в табл. 2. Полученные 
образцы высушивают и помещают в герметически закрытые поли
этиленовые банки.

Т а б л и ц а  2

Номер градуировоч
ного образца

Массовая доля примесей (в пересчете на металл), %

Марганец Хром Железо, кремний, никель, 
алюминий, магний и титан

I 0,02 0,1 0,2
2 0,01 0,05 0,1
3 0,005 0,025 0,05

4 0,0025 0,0125 0,025
5 0,001 0,005 0,01

6 0,0004 0,002 0,004

3.4.3. Проведение анализа
Пробу гафния, отобранную для анализа, обрабатывают соля

ной кислотой, разбавленной 1 : 1 ,  при комнатной температуре в те
чение 30 мин, промывают водой, затем спиртом и высушивают. 
В платиновый тигель помещают 1 г стружки и прокаливают в пе
чи при температуре 900—1200°С. Полноту окисления металла кон
тролируют по привесу: 1 г металла образует 1,179 г двуокиси гаф
ния. Окисленный образец переносят в плексигласовую ступку, пе
ремешивают и растирают до состояния пудры в течение 5 мин.

По 100 мг каждого градуировочного образца и пробы смеши
вают растиранием в течение 5 мин в плексигласовой ступке с 
75 мг смеси, состоящей из хлористого серебра и порошка серы.

Смеси помещают в кратеры трех угольных электродов по 35 мг 
в каждый и уплотняют стержнем из плексигласа. Перед помеще
нием навесок в кратеры нижний электрод—анод обжигают в тече
ние 10—15 с в дуге постоянного тока 15 А таким образом, чтобы
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глубина кратера сократилась до 5 мм. Верхний электрод перед 
применением обжигают в тех же условиях. Расстояние между вер
тикально установленными электродами при зажигании дуги сос
тавляет 2 мм. Фотографирование спектров ведут при токе 12 А с 
помощью дифракционного спектрографа ДФС-13 (с решеткой 600 
или 1200 штр/мм) с трехлинзовой системой освещения щели. Ши
рина щели прибора 0,02 мм. При фотографировании спектров в 
первом порядке отражения решетки середину выреза кассеты сов
мещают с делением 290 нм по барабану длин волн. В кассете, со
ответственно, располагают две фотопластинки. СП-2 в коротковол
новой и СП-1 в длинноволновой областях спектра.

На промежуточном конденсоре устанавливают такой вырез 
промежуточной диафрагмы, чтобы почернение аналитических ли
ний и фона находилось в области почернений фотоэмульсии. Вре
мя экспозиции 45 с.

На полученных спектрограммах фотометрируют почернения 
аналитических линий и близлежащего фона и вычисляют их раз
ность AS. Аналитические линии и интервал определяемых приме
сей указаны в табл. 3. По полученным для каждого градуировоч
ного образца трем значениям аналитических линий и фона вычис
ляют среднюю разность почернений AS и строят градуировочный 
график в координатах AS—lgC^ где С— массовая доля определяе
мой примеси в градуировочном образце в процентах. По значени
ям тех же аналитических линий и фона, полученным для спектра 
анализируемых проб, находят по графику содержание определяе
мой примеси

Т а б л и ц а  3

Определяемая примесь
Аналитическая линия 

(длина волны) нм
Интервал определяемых 

примесеи, %

Алюминий 266,089 1 JO”2 —2 10“'

309,27 4 10 “3 -5-10-2

Железо 259,887 I 10-2 —2 10-1

305,908 4 10_3 —1 10-1

Кремний 251,483 0 Ь 1 ю о 1

251,6

1-н0со1о

288,158 4- 1Q—3 -2,5-10-2



Стр. 8 ГОСТ 22517—77

Продолжение табл. 3

Определяемая примесь Аналитическая линия 
(длина волны), нм

Интервал определяемых 
примесей, %

Магний 277,983 4- Ю—3 -2,5-Ю-2

278,142 4-10-3—5-I0-2

Марганец 280,106 4-10“4 -5-10-3

279,481 4-10_4 —5-10—3

Никель 300,249 4.IO-3 —2,5-Ю-2

303,790 1 • I0-2 —2-Ю-1

Титан 308,802 4-10“3 —5 • 10~2

307,800 4-10“3 -2,5-Ю-2

334,903 4-10—3 —2,5-Ю-2

264,637 1-10-2 -2-10-1

Хром 302,158 3.10“3 -2,5-Ю-2

3.4.4. Обработка результатов
Результатом анализа является среднее арифметическое трех 

параллельных определений.
Расхождения между наибольшим и наименьшим трех результа

тов параллельных определений не должны превышать 50% от 
среднего из трех сопоставляемых определений.

Расхождения между результатами анализов не должны превы
шать 25% от среднего арифметического двух сопоставляемых ана
лизов при доверительной вероятности Р/==0,95.

3.5. С п е к т р а л ь н ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  ц и р к о 
н и я

Метод основан на установлении зависимости между разностью 
почернений аналитических линий циркония и гафния в искровых 
спектрах, полученных при воздействии разряда высоковольтной 
конденсированной искры на графитовые таблетки, содержащие 
анализируемую двуокись гафния, и массовой долей циркония в
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процентах. Содержание циркония устанавливают по градуировоч
ным графикам, построенным в координатах AS—lgCzr- Количест* 
венное определение циркония в гафнии производят по «методу 
трех эталонов».

3.5.1. Приготовление стандартных и анализируемых образцов
Стандартные и анализируемые образцы готовят в виде табле

ток диаметром и высотой 4 мм, спрессованных в стальной пресс- 
форме с помощью гидравлического пресса при давлении 
39,2 • 107 Па (4000 кг/см2) из смеси с соотношением образца к очи
щенному металлургическому графиту 1 ; 3. В качестве злектродер- 
жателя таблеток используют угольный электрод с внешним диа
метром б мм, внутренним (кратер) 4,1 мм и глубиной 1 мм. Верх
ний угольный электрод имеет диаметр 4 мм. Расстояние между 
поверхностью таблетки и торцом верхнего электрода — 2 мм.

3.5.2. Аппаратура, материалы и реактивы
Спектрограф ИСП-28 или ИСП-30 с трехлинзовой осветитель

ной системой, ширина щели 0,015 мм.
Генератор ИГ-2, включенный по сложной схеме, емкость- 

0,005 мкФ, индуктивность 0,15 мГн, ток в первичной цепи 1,0 А, 
аналитический промежуток 2 мм, вспомогательный промежуток
3 мм. Характер заряда — один разряд в полупериод тока.

Микрофотометр МФ-2.
Спектропроектор ПС-18.
Угли графитированные для спектрального анализа марки С-3.
Весы торсионные типа ВТ-500.
Пресс гидравлический (лабораторный) на 5 т.
Пресс-форма стальная для прессования таблеток диаметром

4 мм.
Приспособление для заточки угольных электродов.
Ступки и пестики агатовые или яшмовые.
Графит металлургический коллоидальный (очищенный от при

месей) .
Пластинки фотографические спектральные СП2.
Стандартные образцы из смеси окислов циркония и гафния для 

спектрального анализа № 589-—74—592—74 по Государственному 
реестру мер и измерительных приборов СССР.

3.5.3. Проведение анализа
На одной фотопластинке фотографируют по три раза спектр 

каждого стандартного и анализируемого образца. Время экспози
ции (45—90 с) выбирают в зависимости от оптических данных 
спектрографа и от сорта применяемых фотопластинок таким об
разом, чтобы почернение аналитических линий находилось в об
ласти нормальных почернений для всего интервала определяемых 
концентраций.

3.5.4. Обработка результатов
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На полученных спектрограммах фотометрируют почернения 
аналитических линий циркония и гафния Градуировочные графи
ки строят в координатах AS-—lgCzr, используя для расчетов мас
совой доли циркония аналитические линии, приведенные в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Массовая доля циркония, Аналитическая линия Аналитическая линия
% Zr, нм Ш, нм

О т  0 , 5  д о  1 , 0 256,89 253,29

а О а О 256,89 259,56

Концентрационный индекс (Д5 = 0) градуировочных графиков, 
построенных по этим парам линий, равен, соответственно, 0,6 и 
0,5%.

Осносительное стандартное отклонение единичного определения, 
выполняемого по градуировочному графику и результатам фото- 
метрирования одного спектра пробы, должно быть ^0,05.

Допускаемые расхождения между результатами двух парал
лельных определений не должны превышать 15% от среднего 
арифметического из двух этих результатов. Допускаемые расхож
дения между двумя анализами не должны превышать 10% от 
среднего из двух сопоставляемых анализов; в обоих случаях 
Я'= 0,95.

3.6. С п е к т р а л ь н ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  с о д е р 
ж а н и я  к а л ь ц и я

Метод основан на измерении почернений аналитических линий 
кальпия и фона в дуговых спектрах, полученных при испарении 
навески двуокиси гафния в смеси с хлористым серебром в пламе
ни дуги постоянного тока. Содержание кальция определяют по 
градуировочным графикам, построенным в координатах: разность 
почернений аналитических линий и фона (AS) —логарифм кон
центраций определяемого элемента (lgC). Количественное опреде
ление содержания кальция проводят по «методу трех эталонов»,

3.6.1. Аппаратура, материалы и реактивы
Спектрограф дифракционный ДФС-13 с решеткой 600 ил* 

1200 штр/мм с трехлинзовой системой освещения щели.
Источник постоянного тока, обеспечивающий напряжение не 

менее 220 В и ток не менее 20 А.
Микрофотометр МФ-2.
Спектропроектор ПС-18.
Электроды угольные ОСЧ 7—3, диаметром 6 м. Катод заточен 

на конус. Диаметр кратера анода 3,8 мм, глубина 7 мм.
Весы торсионные ВТ-500.
Ступки плексигласовые.
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Серебро хлористое, х. ч.
Двуокись гафния с массовой долей кальция не более 0,001 % -
Кальций углекислый по ГОСТ 4530—76.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 

18300—72.
Проявитель по ГОСТ 10691.1—73.
Кислота уксусная по ГОСТ 61—75.
Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 

4215—66, ч. д. а.
Натрий сернистокислый (сульфит натрия) кристаллический по 

ГОСТ 429—66.
Фиксаж; готовят следующим образом: 400 г серноватистокис

лого натрия растворяют в 400 мл воды (раствор А); в 300 мл во
ды растворяют 200 г кристаллического сульфита натрия и к полу
ченному раствору постепенно приливают при перемешивании 7 мл 
уксусной кислоты (раствор Б). Спустя 10—15 мин раствор Б вли
вают в раствор А и водой доводят объем жидкости до 1 л.

3.6.2. Приготовление градуировочных образцов
Основной градуировочный образец с массовой долей кальция 

в гафнии 10% готовят путем притирания углекислого кальция к 
двуокиси гафния, являющейся основой.

Последовательным разбавлением полученного головного гра
дуировочного образца основой готовят серию градуировочных об
разцов с массовой долей кальция в гафнии от 0,01 до 0,2%. Все 
градуировочные образцы и хлористое серебро хранят в эксикаторе.

3.6.3. Проведение анализа
По 100 мг каждого градуировочного образца и пробы смеши

вают в течение 5 мин с 50 мг хлористого серебра; 35 мг смеси по
мещают в углубление анода и слегка утрамбовывают. Проба не 
должна оставаться на стенках электрода.

Шкалу длин волн устанавливают на деление 290 нм. Ширина 
щели спектрографа 0,020 мм, расстояние между электро
дами 2 мм.

Между электродами зажигают дугу, питаемую постоянным то
ком 15 А. Съемку проводят в длинноволновой области спектра на 
пластинах типа СП1, время экспозиции 45 с. Анализ проводят на 
трех параллельных пробах (фотографируют по три спектра каж
дого градуировочного образца и каждой пробы). Фотопластинку 
проявляют и фиксируют в стандартных условиях.

3.6.4. Обработка результатов
На основании результатов фотометрирования линий спектров 

градуировочных образцов и фона вблизи линий строят градуиро
вочные графики в координатах AS—lgC. По графикам находят 
содержание кальция в анализируемых пробах. За результат ана
лиза принимают среднее арифметическое результатов трех парал
лельных определений. В табл. 5 приведены аналитическая линия 
и интервал определяемых массовых долей кальция.
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Т а б л и ц а  5

Определяемый Аналитическая
Линия сравнения Интервал массовых

элемент линия, нм долей кальция, %

Кальций 317,933 Фон МО-2—МО-1

Относительное стандартное отклонение единичного определе
ния, выполняемого по градуировочному графику и результатам 
фотометрирования одного спектра пробы, должно быть ^0,15.

Расхождения между наибольшими и наименьшим результатом 
параллельных определений не должны превышать 50% от средне
го арифметического из трех сопоставляемых определений. Расхож
дения между двумя анализами не должны превышать 25% от 
среднего из двух сопоставляемых анализов. Доверительная веро
ятность Р' = 0,95.

3.7. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  а з о т а  
Азот в металлах содержится преимущественно в виде нитридов 

и карбонитридов. При растворении металлов в кислотах химичес
ки связанный азот переходит в соответствующие аммонийные соли. 
Определение заканчивают ацидиметрически в присутствии сме
шанного индикатора после отгонки аммиака из щелочного раство- 
вора (по методу Кьельдаля).

3.7.1. Аппаратура, материалы и реактивы
Установка для определения содержания азота (см, чертеж).

1—склянка-ловушка с серной кислотой; 2—склянка-ловушка с водой» 
3—электроплитка; 4 днстилляцнонная колба типа Кьельдаля из тер
мостойкого стекла вместимостью 500 мл с пришлифованной пробкой, 
снабженной капельной воронкой с краном; 5—холодильник; €—сосуд 

для улавливания аммиака; 7—микробюретка
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Кислота серная по ГОСТ 4204—66, разбавленная 1 : 1 и 0,01 н. 
раствор.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—67, разбавленная 1 : 1.
Кислота фтористоводородная (плавиковая кислота) по ГОСТ 

10484—73.
Натрия гидрат окиси (натр едкий) по ГОСТ 4328—66, ч. д. а., 

раствор; готовят следующим образом: 400 г едкого натра раство
ряют небольшими порциями в 100 мл воды, к раствору добавляют 
2—3 кусочка гранулированного цинка и несколько кристалликов 
сернокислой меди, перемешивают и кипятят в течение 1 ч, доливая 
воду для поддержания начального объема. Полученный раствор 
хранят в плотно закрытой полиэтиленовой банке. Раствор готовят 
из расчета работы с ним в течение 5—6 сут.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 
18300—72.

Смешанный индикатор; готовят растворением 0,062 г метило
вого красного по ГОСТ 5853—51 и 0,041 г метиленового синего 
в 100 мл спирта. Раствор хранят в склянке из темного стекла.

Вода бидистиллированная, свежеперегнанная.
Насос водоструйный.
3 7.2. Проведение анализа
Навеску гафния массой 1,0 г (в виде порошка или тонкой 

стружки) помещают в платиновую чашку, приливают 20 мл соля
ной кислоты, разбавленной 1 : 1, 2 мл плавиковой кислоты и остав
ляют до полного растворения металла. К раствору добавляют 
50 мл воды.

Перед перенесением раствора в дистилляционную колбу произ
водят предварительную очистку раствора щелочи и всей системы 
от следов аммиака. Для этого в дистилляционную колбу налива
ют 50 мл раствора едкого натра и 50 мл воды. В сосуд для улав
ливания аммиака наливают 25—30 мл воды и 1—2 капли раство
ра смешанного индикатора. Собирают установку (см. чертеж). 
Через проверенную на герметичность систему пропускают очищен
ный воздух, используя водоструйный насос. Дистилляционную 
колбу с раствором едкого натра нагревают и кипятят в течение 
5—10 мин. Полноту удаления аммиака контролируют по измене
нию окраски смешанного индикатора. Добавлением из бюретки по 
каплям 0,01 н. раствора серной кислоты восстанавливают фиоле
товую окраску раствора. Очистку считают законченной, если фио
летовая окраска сохраняется 3—5 мин. После очистки щелочи вы
ключают электроплитку и через несколько минут переносят ана
лизируемый раствор осторожно, небольшими порциями, через во
ронку с краном в дистилляционную колбу. Сосуд, в котором нахо
дилась проба, и воронку обмывают несколько раз небольшими 
порциями воды. Промывные воды вливают через ту же воронку 
в дистилляционную колбу. Кран воронки закрывают и содержи
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мое колбы тщательно перемешивают осторожными круговыми дви
жениями. Колбу нагревают до кипения и в течение 45 мин произ
водят дистилляцию аммиака, поддерживая непрерывное кипение 
раствора.

По мере отгонки аммиака окраска смешанного индикатора из
меняется из фиолетово-красной в зеленую. После появления зеле
ной окраски быстро приливают из бюретки по каплям 0,01 н. 
раствора серной кислоты до вновь появляющейся фиолетово-крас
ной окраски раствора.

Отгонку заканчивают, если раствор в сосуде для улавливания 
аммиака продолжает сохранять слабый фиолетово-красный цвет 
в течение 5 мин.

Определение азота, начиная с момента растворения пробы и 
кончая отгонкой, необходимо проводить в помещении, в котором 
не ведется никакой работы с аммиаком и его солями.

Одновременно с исследуемой пробой через все стадии анализа 
проводят контрольный опыт, используя те же количества реакти
вов, что и при анализе испытуемого образца.

3.7.3. Обработка результатов
Массовую долю азота (X) в процентах вычисляют по формуле

„ 0,00014*(^—v\) -  ТООЛ — --------------------------  ,
m

где V — объем 0,01 н. раствора серной кислоты, израсходован
ный на титрование аммиака в анализируемой пробе, мл; 

V\ '— объем 0,01 н. раствора серной кислоты, израсходован
ный на титрование раствора контрольного опыта, мл; 

m — масса навески, г;
0,00014 — титр 0,01 н. раствора H2S04, выраженный в граммах 

азота.
Т а б л и ц а  5

Массовая доля азота, % Допускаемые расхождения, %

От 0,004 до 0,006 0,0033
Св. 0,008 „ 0,012 0,003

За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов трех параллельных определений.

Допускаемые расхождения между крайними результатами па
раллельных определений при доверительной вероятности Рг — 0,95 
не должны превышать величин, указанных в табл. 5.

3.8. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  м о л и б д е н а
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Содержание молибдена определяют отношением массы молиб
деновой проволоки, заложенной в технологическом процессе, к 
массе полученного продукта,

3.9. Отсутствие на поверхности прутков йода и йодистых соеди
нений проверяют путем внешнего осмотра без применения увели
чительных приборов.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Прутки йодидного гафния объединяют в пачки массой не 
более 10 кг, завертывают в мешочную бумагу марок М-70 или 
М-80 по ГОСТ 2228—75 или оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75 
и укладывают в плотные деревянные ящики.

4.2. Каждую партию сопровождают документом о качестве, в 
котором должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;
наименование продукции и ее марка;
масса нетто партии в килограммах;
номер партии;
дата изготовления;
результаты анализа;
количество мест в партии (если их более одного); 
штамп отдела технического контроля; 
обозначение настоящего стандарта.
Документ о качестве вкладывают в место № 1.
4.3. Транспортную тару маркируют несмываемой краской в со

ответствии с ГОСТ 14192—71 с дополнительными надписями:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; 
наименование продукции и ее марка; 
номер партии;
обозначение настоящего стандарта.
4.4. Йодидный гафний транспортируют всеми видами транспор

та в крытых транспортных средствах.
4.5. Йодидный гафний хранят в упаковке изготовителя в кры

тых складских помещениях при отсутствии паров кислот и ще
лочей.



Изменение КI ГОСТ 22517-77 Гафнии йодирй. Технические условия

Постановлением Государственного мша СССР по стандартам от 220483 
Л) 2021 срок введения установлен

Пол наименованием стандарта проставить код: ОКП П Ш 
Пуни 11, Таблицу 1 после графы «Марка» дополнить графой 

0№ и кодам для «арок: ГФИ1—17 в (КПП М, Ш2- 
Пункт 2.1. Первый абзац после слов сдикл и» изложить в повой 

«оформлена одним документом о качестве, в копром должны быть 
товарный знак илн наименование и товарный знак 
наименование продукции н ее марна; 
масса нетто партии в килограммах;

-«Код

i:

дата изготовления; 
результаты анализа;

(ИроИошм а яр, Я)



[Дробмаше в%|щ j /да щ-m
количество пест в лага»;

обозначение настоящего стандарта.
Документ о качестве вкладывают в место № Ь;
второй абзац. Заменить слова: мне более 16 кг» да «не более 30 к».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «22. Цопь шиемга щтава
гафния проводят иа каждом прутке».

Пункт 2,4 исключить.
Пункт 3,1, Первый абзац. Заменить слова: «Отбрр рцщ проб» на «От 

каждого прутка отбирают тоииые пробы, Отбор тооднш проб»; после дав 
сиз середины прутка» дополнить словами: «Тонете пробы объединят. Масса 
объединенной пробы должна быть не менее 20 и; зШет щт’ да 
10351-73 па ГОСТ 1035Н2.

Пункт 3,3, Заменить ссылку: ГОСТ 0853.3-72 на ГОСТ 3853.3-70,
Пункт 3.4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 41М \ ГОСТ 1173-77, ГОСТ 

1470-70 на ГОСТ 1470-73, ГОСТ 4331-73 на ГОСТ ffl-TB, да 3118-67
Мошне а щ 57'
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(ДроИошш тнт к ГОСГ Ш-77)
а ГОСТ JI1W7, ГОСТ 14262—69 на ГОСТ 14262-78, ГОСТ 11125-73 на 
ГОСТ ПИ, ГОСТ <215-66 на СТ СЭВ 223-75,

Пункт 3,6.1, Заменить ссылки: ГОСТ 429-66 на ГОСТ 429-76, ГОСТ 
4215-66 на а СЭВ 22«

Пункт ЗЛ Заменить ссылки: ГОСТ 4294-66 на ГОСТ 4264-77, ГОСТ 
«18-67 на ГОСТ 3118-77, ГОСТ 19484-73 на ГОСТ 10484-78, ГОСТ 4328- 
-66 на ГОСТ 4328-77,

Раздел 4 изложить в новой редакции;
«4, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

И ХРАНЕНИЕ
4.1, Прутки йодидного гафния формируют в пачки массой не более 39 кг, 

упаковывают в мешочную бумагу марок М-70 или М-80 по ГОСТ 2228-81, или 
оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75 и укладывают в плотные деревянные 
ящики типа 1 по ГОСТ 2991-76 размером 790 x 200X 200 мм.

Г *  1 и  и  v  и

ют в деревянные ящики типа 111-1 по ГОСТ 2991-76.
4.2, Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77,
4.3. На транспортную тару наносят данные об 
наименование н марку продукции;

I
( cl era.



(Uprioom мил t ГОС! Ш1-Т1)

дату изготовления;
(

донах ю ГОСТ 9078—74 с помощью стальной ленты по ГОСТ 3560-73 или 
проволоки до ГОСТ 3282-74 димер не менее 5 мм,

'абаритные размера и мака шета не долма превышать норм, установ-

45. Йодидный гафний хранят в упаковке изготовителя в крытых складских 
помещениях при отсутствии паров юот н щелочей»,



Изменение № 2 ГОСТ 22517-77 Гафний йодидный, Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.06.88 № 1974

По всему тексту стандарта (ж 3.4.1,3.6.1,3.7.1, 3.7,2) заменить единицы; 
ил на см3, л на дм3.

Пункт 1.1. Заменить слова: «двух марок: ГФИ1 и ГФИ2> на «марки 
ГФИ1»;

таблица 1. Исключить марку ГФИ2 со всеми относящимися к ней показа
телями;

примечание. Исключить слова: «для марки ГФИ2-0,2».
Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9853.3-79 на ГОСТ 9853.3—^6.
Пункт 3.4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 11125—78 на ГОСТ 11125-34, ГОСТ 

10691.1-73 на ГОСТ 10691.1-84, ГОСТ 429-76 на ТУ 6-09-5313-86, ГОСТ 
4173-77 на ТУ 6-09-5346^87;

предпоследний абзац изложить в новой редакции: «Натрий серноватисто
кислый (натрия тиосульфат) по ГОСТ 27068-86, ч.д.а.».

Пункт 3.6.1. Четырнадцатый абзац изложить в новой редакции: «Натрий 
серноватистокислый (натрия тиосульфат) по ГОСТ 2706Н6, ч.д.а>;

заменить ссылки: ГОСТ 18300-72 на ГОСТ 18300-67, ГОСТ Ш1.1-73 
на ГОСТ 10691.М4, ГОСТ 429-76 на ТУ МНМЗ-бб.

(Продолжение см. с. ОД

3 Зак. 1894 65



(Продолжение изменения к ГОСТ Ш1-11)
Пункт 3.7.1, Седьмой абзац изложить в новой редакции: «Смешанный инди

катор; готовят растворением 0,062 г метилового красного и 0,Ml г метилено
вого синего, выпускаемых по НТД, утвержденной в установленном порядке, в 
100 см3 спирта. Раствор хранят в склянке из темного стекла»; 

заменить ссылку: ГОСТ 18300-72 на ГОСТ 18300-87.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2991-76 на ГОСТ 2991-i.
Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9078-74 на ГОСТ 9078-84.

(ИУС № 10 1988 г.)


